
การอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) 
 

    นางสาวปภัสสิริย์ แก้วละเอียด 
  ภัณฑารักษ์ช านาญการ 

           

 ทรัพย์สินมีค่าในความดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ์สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เงินตราโบราณ 
เหรียญกษาปณ์  เหรียญกษาปณ์ที่ ระลึ ก เหรียญที่ ระลึก ใบพระราชทานเงินตรา หมายแทนค่าเงิน ภาชนะ                              
และสิ่งของเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมดีวงตราไปรษณียากรและแม่พิมพ์    
ดวงตราไปรษณียากรที่จัดท าขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานกว่าร้อยปี ท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและเกิดสนิมกัดกร่อน จ าเป็นต้องหยุดยั้ง
การเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว เพ่ือชะลอการเสื่อมสภาพและท าการอนุรักษ์ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด
 แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) เป็นแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของไทย               
ที่จัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๖ โดยพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย ขณะนั้นทรงด ารงต าแหน่งราชทูตกรุงสยาม                    
ประจ าภาคพ้ืนยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีถิ่นพ านัก ณ กรุงลอนดอน ทรงเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างการพิมพ์ โดยทรงส่งต้นแบบ             
มาทูลเสนอสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ ผู้ก่อตั้งกิจการไปรษณีย์ในสยาม เพ่ือทรงวินิจฉัยและทรงอนุมัติการพิมพ์ 
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ หนึ่งโสฬศ หนึ่งอัฐ หนึ่งเสี้ยว                 
ซีกหนึ่ง เฟ้ืองหนึ่ง และสลึงหนึ่ง รูปแบบของดวงตราไปรษณียากรมีลักษณะส าหรับใช้เฉพาะภายในประเทศ                
คือ ไม่มีชื่อประเทศ ใช้ตัวเลขและตัวหนังสือแบบไทยล้วน ไม่มีราคาเป็นเลขภาษาอังกฤษ ภาพภายในดวงตรา             
เป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ เบื้องซ้าย                 
ภายในกรอบรูปไข่ โดยไม่มีลายน้ า มีรูปแบบเป็นศิลปะตะวันตก ออกแบบและสร้างโดย นายวิลเลียม ริดจ์เวย์ 
(William Ridgeway) ชาวอังกฤษ ท าหน้าที่เป็นช่างออกแบบและแกะสลักแม่พิมพ์ของบริษัทวอเตอร์โลว์               
แอนด์ ซัน จ ากัด (Waterlow & Sons, Ltd.) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ๑    

   แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรชุดนี้มีระบบการพิมพ์เป็นแบบลายเส้นหรือเส้นนูน แตกต่างกันราคาละหนึ่งสี 
แผ่นหนึ่งมีแสตมป์ ๘๐ ดวง คือ แถวแนวนอน ๘ ดวง ทั้งหมด ๑๐ แถว คือ ๘ x ๑๐ ดวง ใช้วิธีการแกะสลักภาพ
แบบตราไปรษณียากรลงบนแผ่นเหล็ก เรียกว่า ระบบแกะสลัก (Steel Engraving) หรือ Intaglio (อินทาลโย) 
หรือเรียกว่า แม่พิมพ์ร่องลึก เป็นการพิมพ์ภาพบนกระดาษให้สีอยู่ในร่องที่ท าให้ลึกลงไปของแม่พิมพ์โลหะ                     
โดยท าให้เกิดความลึกด้วยเครื่องมือหลายชนิด ซึ่งสามารถแกะสลักเนื้อโลหะให้เป็นร่องลึกได้  ระบบการพิมพ์                
แบบลายเส้นหรือเส้นนูน เป็นการแกะสลักลายภาพแบบตราไปรษณียากรลงบนแผ่นเหล็ก และภาพย่อจากต้นแบบ 
ให้เล็กลงเหลือขนาดเท่ากับตราไปรษณียากรจริง โดยอาศัยช่างฝีมือที่มีความช านาญในการแกะสลักลายเส้นเป็นอย่างดี 
ซึ่งยากมากเพราะมีขนาดเล็ก และต้องใช้แว่นขยายช่วยในการท างาน ด้วยกรรมวิธีที่ยุ่ งยากและซับซ้อน                
ใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง การพิมพ์ดวงตราไปรษณียากรในระบบนี้ส่วนใหญ่มักใช้กับการพิมพ์ดวงตราไปรษณียากร  
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ชนิดราคาสูงหรือกลาง และใช้กับตราไปรษณียากรพิเศษ เพ่ือให้ยากแก่การปลอมแปลง  

  แต่เดิมแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ อยู่ในความดูแลของส่วนเก็บรักษาเงินตรา               
ส านักบริหารเงินตรา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ ได้มีการส่งมอบให้แก่ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 
กรมธนารักษ์ ในพระบรมมหาราชวัง จ านวน ๕ แผ่น ประกอบด้วย ชนิดราคาหนึ่งเสี้ยว ชนิดราคาซีกหนึ่ง                   
ชนิดราคาเฟ้ืองหนึ่ง ชนิดราคาสลึงหนึ่ง และแม่พิมพ์แสตมป์ฤชากร๒ ซึ่งแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ 
(ชุดโสฬศ) มี ๔ ชนิดราคา จ านวน ๔ แผ่น ได้แก่ ชนิดราคาหนึ่งอัฐ ชนิดราคาซีกหนึ่ง ชนิดราคาสลึงหนึ่ง และชนิดราคา
เฟ้ืองหนึ่ง โดยแม่พิมพ์ดังกล่าวได้เคยน าออกจัดแสดงในงานนิทรรศการต่าง ๆ ดังนี้ 
                                                        
๑ พิพัฒน์ ชูวรเวช. สแลงแสตมป์ไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เรือนปัญญา, ๒๕๔๕. หน้า ๒๐-๒๔. 
๒ บันทึกการส่งมอบแม่พิมพ์ตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕4๖ ณ ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 
ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 



 ๒ 

  ๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ
ครบ ๑๕๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

  ๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล                    
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่องาน “เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชาแห่งแผ่นดิน” 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  

  ๓. นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของสยาม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-            
๓๑ ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กรุงเทพมหานคร  

 
ลักษณะและสภาพของแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) 

  แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) ท ามาจากโลหะประเภทเหล็ก มีรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีขนาดแตกต่างกัน สภาพทั่วไปอยู่ในสภาพที่แข็งแรง แต่มีคราบสกปรกเนื่องจากมีสนิมเหล็ก
ติดอยู่อย่างหนาแน่นทั่วทั้งแผ่น วิเคราะห์สนิมที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นสนิมเหล็ก ๒ ลักษณะ คือ สนิมที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อทรัพย์สิน และสนิมที่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน กล่าวคือ สนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือสนิมที่มีคุณค่า 
(noble patina) เป็นตัวเคลือบผิวโลหะไม่ให้ผุกร่อน พบบริเวณด้านหลังของแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร                
และสนิมที่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน เป็นสนิมกัดกร่อน มีสีน้ าตาลแดง (ferrous oxide) และสีน้ าตาลด า (ferric oxide)             
ซึ่งเป็นสนิมที่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน จะกัดกร่อนจนเนื้อโลหะผุกร่อนและเสียหาย๓ ลวดลายบนแม่พิมพ์ลบเลือน 
และแม่พิมพ์บางแผ่นมีการเคลือบขี้ผึ้งไว้ แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) ที่อยู่ในความดูแล
ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ มีดังนี้ 

  (๑) ชนิดราคาหนึ่งอัฐ มีขนาดกว้าง ๒๒.๒ เซนติเมตร ยาว ๓๑.๕ เซนติเมตร หนา ๓ มิลลิเมตร 
น้ าหนัก 1,909 กรัม พบว่าบริเวณด้านหน้าขอบของแม่พิมพ์มีสนิมสีน้ าตาล ลวดลายบนแม่พิมพ์ลบเลือน            
และบริเวณด้านหลังแม่พิมพ์พบว่าไม่มีสนิมที่เป็นอันตราย แต่มีคราบสีด าและสีแดงท่ัวทั้งแผ่น  

 

                      
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมยัรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาหนึ่งอัฐ 

                                                        
๓ อดิศักดิ์ เดชคูหะภูมิพัฒน์. การอนุรักษ์โลหะที่พบในงานโบราณดี. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี   
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐. หน้า ๒๐. 



 ๓ 

  (๒) ชนิดราคาซีกหนึ่ง มีขนาดกว้าง ๒๒.๒ เซนติเมตร ยาว ๓๒ เซนติเมตร หนา ๓ มิลลิเมตร น้ าหนัก 
๒,๑๑๘ กรัม พบว่ามีสนิมเหล็กติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น บริเวณขอบของแม่พิมพ์ถูกสนิมกัดกร่อนเป็นรอยขรุขระ ลวดลาย
บนแม่พิมพ์ลบเลือน มีการเคลือบขี้ผึ้งไว้ และแม่พิมพ์มีคราบหมึกสีเหลืองเกาะติดอยู่ บริเวณด้านหลังแม่พิมพ์
พบว่าไมม่ีสนิมที่เป็นอันตราย 

 

              
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมยัรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาซีกหนึ่ง 

 

  (๓) ชนิดราคาเฟื้องหนึ่ง มีขนาดกว้าง ๒๔.๓ เซนติเมตร ยาว ๓๕.๔ เซนติเมตร หนา ๕ มิลลิเมตร 
น้ าหนัก ๓,๔๙๘ กรัม พบว่ามีสนิมเหล็กติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น บริเวณขอบของแม่พิมพ์ถูกสนิมกัดกร่อนเป็นรอยขรุขระ 
ลวดลายบนแม่พิมพ์ลบเลือน และแม่พิมพ์มีคราบหมึกสีแดงเกาะติดอยู่ บริเวณด้านหลังแม่พิมพ์พบว่าไม่มีสนิม             
ที่เป็นอันตราย 

 

              
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมยัรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาเฟื้องหนึ่ง 

 
 



 ๔ 

  (๔) ชนิดราคาสลึงหนึ่ง มีขนาดกว้าง ๒๔.๑ เซนติเมตร ยาว ๓๔.๗ เซนติเมตร หนา ๓ มิลลิเมตร 
น้ าหนัก ๒,๑๒๘ กรัม พบว่ามีสนิมเหล็กติดอยู่ทั่วทั้งแผ่น บริเวณขอบของแม่พิมพ์ถูกสนิมกัดกร่อนเป็นรอยขรุขระ 
ลวดลายบนแม่พิมพ์ลบเลือน มีการเคลือบขี้ผึ้งไว้ และแม่พิมพ์มีคราบหมึกสีเหลืองเกาะติดอยู่ บริเวณด้านหลังแม่พิมพ์
พบว่าไม่มีสนิมที่เป็นอันตราย  

 

              
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมยัรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาสลึงหนึ่ง 

 

  สาเหตุของการช ารุดเสื่อมสภาพของแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร  สมัยรัชกาลที่ ๕ เกิดจากอากาศ              
และความชื้นเป็นปัจจัยหลัก เนื่องจากแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรท ามาจากโลหะประเภทเหล็ก เป็นสนิมได้ง่าย
ในอากาศที่มีความชื้น และสามารถท าปฏิกิริยากับออกซิเจน ท าให้เกิดเป็นสนิมขึ้น เร็วกว่าโลหะชนิดอ่ืน ๆ                    
การเกิดสนิมของเหล็กจึงเป็นอันตรายมาก๔ 

 

การอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) 
   การอนุรักษ์ทรัพย์สิน หมายถึง การดูแล สงวนรักษา และอนุรักษ์ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักวิชาการ 
ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน เพ่ือให้ทราบคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ                      
ของทรัพย์สินส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สิน งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์สินเป็นงาน                 
ที่มีความละเอียดอ่อน ประกอบด้วยงานหลายลักษณะ มีเทคนิค วิธีการ กระบวนงาน และขั้นตอนด าเนินงาน                   
ที่สลับซับซ้อน แตกต่าง และหลากหลายขึ้นอยู่กับทรัพย์สินแต่ละชิ้น/ประเภท/ชนิด ดังนั้น การด าเนินการอนุรักษ์ทรัพย์สิน
จ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง               
ในการอนุรักษ์ที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อทรัพย์สิน 

  ขั้นตอนการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ มีดังนี้ 
  (๑) ถ่ายภาพทรัพย์สินก่อนท าการอนุรักษ์ เป็นการถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของแม่พิมพ์

ดวงตราไปรษณียากร  
  (๒) ตรวจสอบสภาพและลักษณะการช ารุดเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน เป็นการตรวจสภาพของทรัพย์สิน

ว่าท ามาจากโลหะชนิดใด และมีสนิมมากน้อยเพียงใด โดยการตรวจสอบสภาพโลหะด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ 
(Portable Alloy Analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์โลหะโดยใช้หลักการ XRF (X-Ray Fluorescence) 
ซึ่งทรัพย์สินแต่ละชนิดจะใช้วัสดุในการอนุรักษ์ที่แตกต่างกัน จากนั ้นจึงท าการตรวจสอบลักษณะการช ารุด                  

                                                        
๔ สมถวิล นิลวไิล และคณะ. รักษ์โบราณวัตถุ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้, ๒๕๕๒. หน้า ๓๙. 



 ๕ 

และเสื่อมสภาพของทรัพย์สินว่ามีปัญหาการช ารุดที่จะต้องซ่อมแซมมากน้อยเพียงใด หากทรัพย์สินมีสภาพช ารุด
จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุด แล้วจึงท าการบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพอย่างละเอียด               
และครบถ้วน           

  (๓) ชั่งน้ าหนักก่อนท าการอนุรักษ์ โดยใช้เครื่องชั่งน้ าหนักระบบดิจิตอลที่มีเกณฑ์น้ าหนักใกล้เคียง  
กับน้ าหนักของทรัพย์สิน 

  (๔) การท าความสะอาดแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ มีข้ันตอนดังนี้  
       - ปัดฝุ่นละอองออกจากทรัพย์สินด้วยแปรงขนอ่อน 

        - บริเวณขอบแม่พิมพ์ซึ่งไม่มีลวดลาย มีสนิมเหล็กติดอยู่ ก าจัดสนิมออกด้วยการใช้ส าลีพันปลายไม้
แตะผงอะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium Oxide)๕ ขัดวนเป็นวงกลมเบา ๆ ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนคราบสนิม               
ออกจนหมดและไม่ควรขัดให้ดู ใหม่จนเกินไป  จากนั้นจึงท าความสะอาดด้วยการใช้ส าลี พันปลายไม้                             
แตะเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล 95% (Ethyl alcohol หรือ Ethanol)๖ เช็ดท าความสะอาดคราบผงอะลูมิเนียม
ออกไซด์ออกจนสะอาด          

       - บริเวณที่เป็นลวดลายรูปดวงตราไปรษณียากร มีสนิมเหล็กติดอยู่ ก าจัดสนิมออกด้วยการใช้ส าลี
พันปลายไม้แตะอะซีโตน (Aceton)๗ เช็ดท าความสะอาด ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนส าลีไม่มีคราบสกปรก  

       - แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรบางแผ่นมีการเคลือบขี้ผึ้งไว้ ท าความสะอาดด้วยการใช้ส าลีพันปลายไม้
แตะอะซีโตน เช็ดท าความสะอาดจนส าลีไม่มีคราบสกปรก  
        - บริเวณด้านหลังแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรไม่มีสนิมที่เป็นอันตราย ท าความสะอาดด้วยการใช้ส าลี 
พันปลายไม้แตะเอทานอล เช็ดท าความสะอาดคราบสกปรกออกจนสะอาด     

       - ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์๘ แตะไมโครคริสตัลไลน์ แว็กซ์ (Micro-Crystalline Wax)๙ ทาบริเวณผิว
ด้านหน้าแม่พิมพ์ เพ่ือเป็นการเคลือบปกป้องผิวโลหะของแม่พิมพ์จากอุณหภูมิและความชื้นที่เป็นสาเหตุของการผุกร่อน
ของผิวโลหะ  
 (๕) ชั่งน้ าหนักหลังท าการอนุรักษ์ 
 (๖) ตรวจสอบผลการอนุรักษ์ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลงในแบบบันทึกรายละเอียดการอนุรักษ์ 
 (๗) ถ่ายภาพหลังการอนุรักษ์ เป็นการถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๕ อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminum oxide) ( Al2O3 ) หรืออะลูมิน่า (alumina) เป็นผงขัดที่นิยมใช้ในงานอนุรักษ์ มีคุณสมบัติแข็ง
แต่เปราะ (Friable) สามารถใช้เป็นผงขัดแทนกระดาษทราย และแผ่นขัดส าหรับงานไม้และงานโลหะ 
๖ เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล 95% (Ethyl alcohol หรือ Ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ที่นิยมใช้มากในการอนุรักษ์วัตถุ
พิพิธภัณฑ์ มีคุณสมบัติระเหยเร็วและไวไฟ  
๗ อะซีโตน (Aceton) (C3H60) ไดเมทิลคีโตนหรือไดเมทิล ฟอร์มัลดีด์ เป็นของเหลว ไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายมินต์ ระเหยเร็ว ใช้เป็น
สารละลายในกระบวนการต่าง ๆ ของเรซิน แลกเกอร์ ในขั้นตอนการอนุรักษ์จะใช้อะซีโตนเพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรก ไขมัน ขี้ผึ้ง 
หมึกสี และกาวที่ฝังแน่น 
๘ ผ้าไมโครไฟเบอร์ (Microfiber) เป็นผ้าชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติดูดซับสิ่งสกปรกได้ดี ผลิตจากเส้นใยพลาสติกที่มีขนาดเล็กมาก      
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 ไมครอน สามารถดึงดูดอนุภาคเล็ก ๆ ของสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากพื้นผิวที่ต้องการท าความสะอาด               
และทนต่อราและแบคทีเรียได้ดี 
๙ ไมโครคริสตัลไลน์ แว็กซ์ (Micro-Crystalline Wax) เป็นสารเคลือบผิวชนิดพิเศษ สกัดจากน้ ามันปิโตรเลียม ผ่านกระบวนการ 
ท าให้บริสุทธ์ิ มีผนึกขนาดเล็กมาก มีความยืดหยุ่นสูง และเหมาะต่อการเคลือบผิววัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ท าด้วยโลหะเพื่อป้องกันสนิม 



 ๖ 

 

               
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมยัรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาหนึ่งอัฐ 

 

              
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมยัรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาซีกหนึ่ง 

 

              
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมยัรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาสลึงหนึ่ง 



 ๗ 

 

              
แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมยัรัชกาลที่ ๕ ชนิดราคาเฟื้องหนึ่ง 

 

 (๘) การเก็บรักษาแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) 
       การเก็บรักษาทรัพย์สินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ต้องค านึงถึงสถานที่หรือห้องส าหรับจัดเก็บ              

ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพ่ือป้องกันและรักษาสภาพไม่ให้ทรัพย์สิน                 
ช ารุดเสื่อมสภาพ มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการบรรจุทรัพย์สินแต่ละชิ้น ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งวัสดุที่จัดสร้าง 
รูปแบบ และรูปทรง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการยก หยิบ จับ และเคลื่อนย้าย โดยแยกประเภทของทรัพย์สิน 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเคมี รวมทั้งติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น เป็นต้น 
        การเก็บรักษาแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ เริ่มด้วยการน าแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร
ห่อด้วยกระดาษสาไร้กรด เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองหรือบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอสเตอร์ (Polyester)๑๐ ชนิดไร้กรด 
แล้วซีล (Seal) ปิดปากถุงให้สนิทเพ่ือป้องกันอากาศและความชื้นเข้าภายในถุง และภายในถุงควรควบคุมความชื้น
ด้วยซิลิกาเจล (Siliga Gel)๑๑ จากนั้นน าแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรเก็บในแนวตั้ง โดยใส่ในกล่องวางซ้อนกัน 
เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ ควรเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ซึ่งมีอากาศแห้งมาก ๆ ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน ๕๐%๑๒ 
และต้องหมั่นตรวจดูสภาพของโลหะอยู่เสมอว่าทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากพบว่ามีสนิมเกิดขึ้น                   
ควรรีบด าเนินการอนุรักษ์โดยด่วน 

 
 
 

 

                                                        
๑๐ โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เป็นพลาสติกที่เหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ มีความเหนียวแข็งแรง ทนทาน ทนความร้อน 
ได้ดี และปราศจากสารเติมแต่งท่ีเป็นอันตราย นิยมใช้ในการห่อหุ้ม คลุม ปู รอง ท าซอง แฟ้ม ฯลฯ 
๑๑ ซิลิกาเจล (Siliga Gel) เป็นวัสดุที่ช่วยในการควบคุมความช้ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากหากใช้อย่างถูกต้อง ซิลิกาเจลบางชนิด    
ใส่สารมีสีที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อความช้ืนเปลี่ยนไป ท าให้ผู้ใช้สามารถทราบระดับความช้ืนได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ                        
วัดความช้ืน เช่น ซิลิกาเจลจะมีสีน้ าเงินเมื่ออยู่ในสภาพที่แห้ง และจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง-สีม่วงอมชมพู-ชมพู เมื่อความช้ืนสัมพัทธ์
เพิ่มขึ้นเป็น ๔๐% ๖๐% ๘๐% ตามล าดับ จึงสะดวกในการใช้งานและสามารถใช้หมุนเวียนได้ เมื่อซิลิกาเจลดูดความช้ืน                   
จนเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้ว สามารถน ามาอบให้แห้ง โดยใช้ความร้อนไล่ความช้ืนออกไป กลายเป็นซิลิกาเจลสีน้ าเงินน ากลับมาใช้งานได้อีก 
๑๒ ชลิต สิงหศิริ.“การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน” ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันการเสื่อมสภาพ                
ของวัตถุพิพิธภัณฑ์ หนังสือ และเอกสาร. กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่ออการอนุรักษ์ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, หน้า ๖. 



 ๘ 

  ข้อแนะน าและข้อพึงระวัง 
  ๑) ควรแต่งกายให้รัดกุม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก สวมถุงมือเพ่ือป้องกันเหงื่อไม่ให้ถูกผิวของทรัพย์สิน 

และใส่หน้ากากป้องกันไอระเหยจากสารเคมี 
  ๒) การพันส าลีเข้ากับปลายไม้ ต้องพันส าลีปิดหุ้มปลายไม้ให้มิดชิด ขณะท าความสะอาดปลายของไม้ 

ต้องไม่สัมผัสกับพ้ืนผิวของทรัพย์สิน เพราะอาจจะท าให้เกิดการขูดขีดเป็นรอยได้ 
  ๓) ควรเช็ดท าความสะอาดหมุนวนเป็นวงกลมเบา ๆ คราบสนิมและสิ่งสกปรกจะหลุดออกโดยง่ายกว่า

การเช็ดในแนวนอนหรือแนวดิ่ง 
  ๔) ไม่ควรใช้น้ าท าความสะอาด เพราะน้ าจะท าให้แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรเกิดสนิมได้ง่าย 
  ๕) ควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย หยิบ และยกทรัพย์สิน โดยพึงระลึกไว้เสมอว่าทรัพย์สินแต่ละชิ้น            

มีคุณค่า ไม่สามารถหาชิ้นอื่นมาทดแทนได้  
  6) ไม่ควรห่อแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากรด้วยพลาสติกบางชนิด เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ จะให้ไอก๊าซ            

ที่เป็นอันตราย ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดเมื่อโดนแสงและความชื้น นอกจากนี้ การห่อทรัพย์สินด้วยพลาสติก             
ท าให้เกิดการกักความชื้นภายในห่อ การจะใช้พลาสติกห่อทรัพย์สินต้องแน่ใจว่าเป็นพลาสติกที่ไม่ปล่อยไอที่เป็นพิษ 
และควรใช้ซิลิกาเจลใส่ในถุงพลาสติกโพลีเอสเตอร์เพ่ือดูดซับความชื้น 

  อาจกล่าวได้ว่า การอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (ชุดโสฬศ) เป็นวิธีการ                   
ที่สามารถชะลอการช ารุดเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน ซึ่งก่อนที่จะท าการอนุรักษ์จะต้องท าการถ่ายภาพก่อนและหลัง
การอนุรักษ์ ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินแต่ละชิ้นก่อนว่าทรัพย์สินท ามาจากโลหะชนิดใด ซึ่งทรัพย์สินแต่ละชนิด
จะใช้วัสดุในการอนุรักษ์ที่แตกต่างกัน มีปัญหาการช ารุดที่จะต้องซ่อมแซมมากเพียงใด บันทึกการตรวจสภาพ     
ชั่งน้ าหนัก หากทรัพย์สินมีสภาพช ารุดต้องด าเนินการซ่อมแซมให้ทรัพย์สินคงอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด                    
แล้วจึงน ามาท าความสะอาด (Cleaning) ขจัดสิ่งสกปรก คราบด า สนิมกัดกร่อน ก่อนน าทรัพย์สินที่อนุรักษ์แล้ว
จัดเก็บใส่บรรจุภัณฑ์ไร้กรด และเก็บรักษาในห้องม่ันคง  

 
****************************************************** 
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